
  
 

Toán lớp 12 – Hóa học lớp 12 - Chương 7. sắt và một số kim loại quan trọng 

GIẢI BÀI 6 TRANG 151 SÁCH GIÁO KHOA HÓA LỚP 12 

Đề bài 

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể sản xuất được 800 tấn 

gang có hàm lượng sắt là 95%. Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng sắt bị hao hụt 

là 1%. 

Hướng dẫn giải 

Ghi nhớ công thức tính hiệu suất 
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